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INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA
REQUERIDO POR: MICROECOL, S.A. DE C.V. Ref. Cliente: ME2020
PARA: CORPO CITRIK, S.A. DEC.V. N°IL De P.: 6598-13

INFORMACION DE LA MUESTRA: Agua muestreada por el cliente en contenedor adecuado,
entregada a nuestro laboratorio el 2013-12-03.

FECHA DE MUESTREQ: 2013-09-27 LAPSO DE ANALISIS: 2013-12-09 al 10
FECHA DE INFORME: 2013-12-10

No. de Muestra: 351823
Identificacion: Citrilkc 3D Lote J0O613

| Parametro Unidad Resultado Método |

Corrosividad al acero mm/ ano 0.21 + 0,02 EPA 1110A

ACREDITACION EMA No. R-0103-005/12 (Residuos) Vigencia: A partir del 09 de Agosto 2012

Nota: Eltérmino e adicionar o substraer del resultade dado en cada caso, que define jos valores de os limites superior o inferior del interoulo de confianzn a 059,
Sue obtenido experimentalmente con lo aplicacian del procedimiento analitico en innestras sintéticas, por o que pudivra diferie del que se wleance en n matriz
probiema. f2n conseeuencia, esa expresion de la incertidumbre deberd ser interpretada con Tas reseroas del caso,
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T.Q. Alfredb Cresencio Marcial

IISTE INFORME QUE REPRESENTA LAS CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA RECIBIDA, MAS NO DEL UNIVERSO DE DONDE DERIVA, NO PODRA SER ALTERADO O
REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE SIN AUTORIZACION POR ESCRITO DEL LABORATORIO DEL GRUPO MICROANALISIS, S.A. DE C.V.

Signatario:
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General Sostenes Rocha 28 Magdalena Mixhuca, México D.F. 15850
Tel: +52 (55)5768-7744Fax; +52 (55)5764-0295
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CORPO CITRIK, S.A. DE C.V.
Patricio S8anz No. 1653, Col. Del Valle
C.P. 03100, México, D.F,

At’n.: Q.F.B. Alejandro Ramirez A.

De acuerdo al analisis de corrosividad realizado con la orden ME-2020 IdeP 6598/13
mediante al método EPA 1110 A en el cual se esta considerando dentro del analisis
CRIT bajo los criterios de la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Se considera que la muestra identificada como Citrik 3D lote J0613 diluido a 20 ml /
litro de agua, es capaz de corroer una placa de acero a una velocidad de 0.21 mm por
afio, siendo el limite méaximo permitido para esta prueba 6.35 mm por afo.

Como se puede observar la muestra se encuentra 30 veces por debajo de limite
maximo permitido.

Sc extiende la presente para los fines quc al interesado convenga.

Quedo a sus apreciables 6rdenes para cualquier duda a comentario al respecto y
aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Juan José Marquez Real
Gerente de Ecdlggia LGM

General Sostenes Rocha 28, Magdalena Mixhuca, México DF. 15850
Tels. 5768-7833, 5768-79B1, 5768-7744, 5768-7230, 5768-4567, 5552-6913, 5552-1101, 5552-3164
Fax. 5764-0295
E-mail; ventas@microanalisis.com



